Praxismaterialkosten Zahnersatz

Der BEMA-Strukturausschuss hat eine Neuberechnung der letztmalig Anfang 2021
aktualisierten Liste der Praxismaterialkosten durchgefihrt. Bitte beachten Sie die neu
ermittelte durchschnittliche Preisspanne. Die Preisspanne beinhaltet in einigen Fallen
sowohl Hand- als auch Maschinenmischverfahren.

Uberschreiten Ihre Abrechnungen die Empfehlungen, bedarf es in jedem Einzelfall des
Nachweises flr die erhdhten Kosten auf dem Eigenbeleg:

Zur eigenstandigen Ermittlung der Materialkosten pro Einzelfall gehen sie bitte wie folgt
vor:

Preis/Gramm = Preis der Packung plus MwsSt. geteilt durch Gesamtgrammzahl

Einzelfallkosten Preis/Gramm multipliziert mit individuell verbrauchter Menge

in Gramm (ggf. zzgl. Kosten flr Mischkantlen)

Material Durchschnittliche Preisspanne

Alginat 3,59 € - 515¢€
A-Silikon 13,34 € - 23,24 €
(einphasig)

K-Silikon 8,42€ - 15,21 €
(einphasig)

Polyather 29,48€ - 38,22 €
(+ Harter)

Doppelmisch/Zweiphasen 17,47 € - 37,13 €
(A- bzw. K-Silikon)

Prov. Krone/Brickenglied individuell 7,33 € - 15,99 €
Konfektionierter Stift 19,96 € - 29,56 €
Material fur direkte 25,65 € - 45,08 €

Teil-Unterfltterung
Material fir semipermanente
Schienungen, je Zwischenraum 590€ - 11,31 €
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